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Mamy przyjemno$¢ zaprosi¢ Panstwa do uzytkowania
nowej linii chemii profesjonainej — NanoClean. Szereg
niespotykanych wczesniej wiasciwosci tych produktéw
wynika z zastosowania koloidéw nanoczastek srebra
i miedzi wytwarzanych metoda chroniong patentem.
Rozmiary wigkszosci uzyskiwanych tg metodg czastek
zawieraja sig¢ w przedziale 3-7 nanometrow. Trzeba za-
znaczyé€, ze np. najmniejsze bakterie majg rozmiary ok.
500 nm. (zobacz — wykres wielkosci czastek).
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Histogram wielko$ci nanoczastek srebra o wymiarach nanometrycznych

Abyscie Panstwo mogli lepiej poznac, ocenic¢ i przekonaé
sie skad sie biorg niezwykte wtasciwosci nanoczastek
prosimy o zapoznanie si¢ z ponizszym tekstem, w kto-
rym staraliSmy sie zawrze¢ podstawowe informacje.
Oczywiscie stuzymy naszg wiedzg i doswiadczeniem w
przypadku Panstwa pytan i watpliwosci.

Srebro jest metalem o najwiekszej przewodnosci elek-
trycznej i termicznej wsréd wszystkich pierwiastkow.
Oprocz tego, ze jest metalem szlachetnym, jest row-
niez zaliczane do pierwiastkéw sladowych, waznych dla
funkcjonowania organizmu. Juz od starozytnosci znane
sa jego wtasciwosci terapeutyczne i wspomagajgce pr
cesy leczenia. Wykorzystywane byty przede wszystki
silne wtasciwosci bakteriobojcze srebra, ale réwniez sty-
mulujgce wzrost i rozwéj komorek.

Srebro stosowano w leczeniu infekcji bakteryjnych, wi-
rusowych i grzybiczych, przy oparzeniach, gojeniach
ran skory.

Unikalno$¢ wykorzystywanej przez nas metody uzyski-
wania metalicznych, niejonowych nanoczastek metali
szlachetnych polega na tym, ze jest to metoda fizyczna
niewptywajaca na zmiane struktury chemicznej metali.
Jest to najwazniejsza cecha odrézniajgca t¢ metode od
dotychczasowych sposobéw, w ktérych uzyskiwane sa
gtéwnie — jony metali, ktorych struktura chemiczna i fizyczna
jestzmieniona w stosunku do metali, zktérych powstaty. Nawet
mate ilosci srebra w postaci jonowej (sole srebra) moga
by¢toksyczne. W ostatnich latach pojawity sie doniesienia

0 mozliwosci powstawania szczepéw bakterii opornych
wobec jonéw srebra z uwagi na chemiczne ich oddzia-
tywanie ze strukturami komorki. Nie sg one natomiast
w stanie wyksztatci¢c mechanizméw ochronnych przed
metalicznym srebrem nanoczgstkowym (nazywanym
rowniez ,srebrnym pociskiem”), gdyz jest ono bierne
chemicznie, a jego oddziatywanie ogranicza sie do dzia-
tania fizycznego.

W uzyskanych naszg metodg nanoczgstkach, atomy (w
ilosci od kilku do kilkuset tysiecy) utozone sg w Scisle
okreslony sposob, tworzac unikalne krystality w ksztat-
cie pfatkow. Istota nadajgca naszym nanoczgstkom
wyjatkowe wiasciwosci jest duza liczba atomoéw na po-
wierzchni czastki eksponowana na bezposredni kontakt
ze srodowiskiem zewnetrznym.

Dzigki tej specyficznej konstrukcji, wynikajacej z roz-
drobnienia do skali nano, kiedy powierzchnia dziatania
zwieksza sig wiele milionéw razy, juz w bardzo matych
ilosciach metale szlachetne uzyskuja olbrzymia sku-
tecznosc¢ niszczenia drobnoustrojow takich jak bakterie,
wirusy i grzyby (zobacz — zdjecie mikroskopowe).

Badania przeprowadzono w Instytucie Mikrobiologii Zakladu Genetyki Bakterii Uniwer-
sytetu Warszawskiego

djgcie wykonane zostato w Skaningowym Mikroskopie Elektronowym (SEM), przy po-
zeniu 2500-razy. Przedstawia ono martwe komorki Shigella flexnerii. Kontrolna
la prowadzona byta w obecnosci koloidu srebra niejonowego (Ag). Nanoczastki
lywaja destabilizujaco na struktury osfon bakteryjnych np. mureiny, btony cy-
i zewnetrznej.

Wszystkie produkty serii NanoClean dzigki zawartosci nie-
jonowych, metalicz nanoczastek srebra i miedzi, oprécz
swych znakomitych tasciwosci, po-
zostajgc na mytych powierzc , i dla
rozwoju mikroorganizmow przez diugi czas. Regular-
ne, (cho¢ nie koniecznie czgste) stosowanie, skutecznie
chroni przed ich rozwojem.

Zapraszamy do zapoznania sie z produktami NanoClean
i do kontaktu z naszg siecia sprzedazy!



NanoClean N1

Pseudomonas
Preparat aeruginosa
do zabezpieczania
powierzchni

Escherichia
coli

Preparat wykonany w unikalnej, strzezonej patentem, nanotechnolo-
gii Ag-Cu (nanoczastki srebra i miedzi) przeznaczony do nanoszenia
na elementy wyposazenia wnetrz, podtogi, sciany, sufity itp. Dzieki
statemu dziafaniu niejonowych nanoczastek srebra i miedzi po-
wierzchnia pozostaje odporna na wzrost drobnoustrojow. Nadaje
sie do wszystkich powierzchni wodoodpornych, rowniez tekstylnych.
Nie powoduje przebarwien powierzchni. Preparat odporny na dzia-
tanie promieni UV.

Przeznaczony do miejsc, gdzie wymagane sg podwyzszone standar-
dy higieny. Szczegolnie zalecany do stosowania w stuzbie zdrowia,
szkotach, przedszkolach, ztobkach, gabinetach kosmetycznych,
szatniach itp.

Produkt gotowy do uzytku.
Wartos¢ pH - ok. 7

Hlos¢ olonii Sposob uzycia:

1 nanie$¢ na powierzchnig metodg natryskowa. Pozo-
: stawi¢ do wyschniecia. Czynno$¢ powtarzac 1 raz
w tygodniu lub w zaleznosci od potrzeb i uzyskanych
wynikow wymazow. W przypadku czestszego uzycia
mozna stosowac rozcierczenie 1:2.

Pojemnosé: 0,51 opakowanie ze spryskiwa-

0 czem, 5l kanister
05 1 2 4 8 axh

Dziatanie preparatu w czasie

ONCENTRAT
K NanoClean N1 - koncentrat

Preparat do zabez
powierzchni

-

anoclean
Opis preparatu taki, jak NanoClean N1

Sposoh uzycia:

nanie$¢ na powierzchnie metodg natryskowg w rozciericzeniu 1:20.
Pozostawi¢ do wyschnigcia. Czynno$¢ powtarzac 1 raz w tygodniu
uzywajac roztworu 1:40.

Pojemnosé: 11 butelka, 51 kanister
*Cfu — (ang. Colony forming unit — jednostka tworzaca kolonig).
Skrot oznaczajacy pojedyncze komorki, z ktorych w wyniku podziatu powstaja kolonie komarek.

Wykresy wg. badan przeprowadzonych przez Laboratorium Spectrochem



Nanoclean Nz Wynik badania, liczba Cfu* na powloce

Powtoka polimerowa
odporna na srodki aeruginosa

H Escherichia
dezynfekcyjne

; Badanie przeprowadzone zgodnie z norma MBS 22:2008 ,0cena odpornosci cie-
POWk?ka pollmerowa deorna kiych polimerow oraz powfok na dziatanie mikroorganizmow”, na znormalizowanym
na sSrodki dezynfekcyjne za-  podiozu szklanym do badan wyrobéw malarskich.

wierajgce alkohol, wykonana
w unikalnej, strzezonej patentem
nanotechnologii Ag-Cu (nanoczastki srebra i miedzi). Dzieki zawartosci
niejonowych nanoczgstek srebra i miedzi na powierzchni zabezpie-
czonej powtoka nie rozwijajg sie bakterie i grzyby. Stanowi mocna,
wytrzymatg i elastyczng powtoke zabezpieczajgcg o wysokim potysku.

Przeznaczenie: Do podidg wodoodpornych takich jak: PCV, linoleum, winyl, guma
i inne tworzywa sztuczne.
Produkt gotowy do uzytku.

pH koncentratu: 8 Tos¢ kolonii
A

Sposoéb uzycia: 4

Naktadac nierozcienczony produkt na czysta powierzchnie
podtogi za pomoca mopa lub innego aplikatora rownomier-
nymi pasami. Nalezy natozy¢ 2-3 warstwy, w zaleznosci 2
od chfonnosci podfoza. Poszczegdlne warstwy nanosic
w prostopadtych do siebie kierunkach. Warstwa powtoki
musi by¢ sucha przed natozeniem nastepne;. 0
Pojemnosé: 11 butelka, 51 kanister

Powloka poy /
,!"‘_'mdnméf

A
2 4 8 24 aad-h

Dziafanie preparatu w czasie

NanoClean N3

Siidek do codziennego Wyniki badania, liczba Cfu* na powierzchni )

B e w o w
~Niskopienigcy $rodek do co-  [Eesmmsmm
emnegomyoa pociey R I R R

e o KA
pieczonych powtokami K
' erowymi, jak i niezabez- 0
pieczonych, wyko [ onej patentem, nanotech-
nologii Ag-Cu (zawiera niej K bra i miedzi).
Dzieki zjawisku pozos na mytej po-
wierzchni, regularne stosowanie rozwojowi bak-
terii i grzybow na tych powierzchni obnoustrojow
na mopach. Optymalny efekt zabe 3
terii i grzybow uzyskujemy na powl
rowg N2.

Badanie przeprowadzono na ptytkach g
do wykonania tego badania.

Warto$¢ pH (koncentrat) ok. 8,5
Wartosc¢ pH (roztwor 1%) ok. 7,4

Zznaczenie: Do wszystkich podiog wodood-
h, takich jak PCV, linoleum, winyl, kamien, terra-
kota, guma, zywica epoksydowa itp.

Sposoéb uzycia:
Do mycia maszynowego stosowac w rozcienczeniu
1:100 do 1:200, do mycia recznego mopem w rozcien-
czeniu 1:20 do 1:100

4 cas-dni

Dziatanie preparatu w czasie

Pojemnosé: 11 butelka, 51 kanister



NanoClean N4

Alkoholowy preparat
dezynfekcyjny do
sprzetow i powierzchni

Wykonany w unikalnej, strzezo-
nej patentem, nanotechnologii
Ag (nanoczastki srebra). Zawar-
tos¢ niejonowych nanoczgstek
srebra zapobiega wtérnemu zakazeniu powierzchni i zapewnia dfugo-
trwaty efekt dezynfekcji dzieki zjawisku pozostawania nanoczastek Ag
na powierzchni. Nadaje sie do wszelkich powierzchni wodo- i alkoho-
loodpornych. Przeznaczony jest do miejsc, gdzie wymagane sg wyso-
kie standardy higieny.

Dziatanie*:
bakteriobdjcze : czas 5 min.
grzybobadjcze: czas 15 min.

llos¢ kolonii
A

Sposob uzycia: 3
Preparat gotowy do uzycia. Nalezy nanies¢ go natryskowo

na powierzchnig i pozostawi¢ do wyschniecia. Nie spiu- 2
kiwac.

zwykla dezynfekcja

Pojemnosé: 0,51 opakowanie ze spryskiwaczem, NanoClean N4

51 kanister 15 2 3

14 czas-dni

Dziatanie preparatu w czasie

F 4

NanoClean N5

Preparat do czyszczenia

sanitariatow
Kwas! rodek do codzienne-

5 go mycia sanitariatow wykonany

w unikalnej, strzezonej patentem

nanotechnologii Ag-Cu (nano-

czastki srebra i miedzi). Dosko-

nale usuwa kamien, zacieki wodne i osady z ceramicznych urzadzen
sanitarnych (umywalki, wanny, sanitariaty itp.).

Zawarte w nim niejonowe nanoczastki srebra i miedzi chronig czyszczo-

ne powierzchnie przed rozwojem bakterii i grzybow, a co za tym idzie

zapoblegaja powstawanlu nlepr j 0 zapachu. Skutecznie zapo-

\*‘ )

hni jak: chrom, stal nie-
iny prysznicowe).
iwych na dziatanie kwasow, tj. marmur,

ie: 1:10 lub gotowy do uzytku
oncentrat) 2
¢ pH (roztwor 1%) ok. 3

Sposob uzycia:
Nanie$¢ na czyszczong powierzchnig, rozprowadzic i pozostawi¢ na kilka minut, a na-
stepnie sptuka¢ woda. W celu uzyskania ISnigcej powierzchni nalezy wytrzec¢ do sucha.
Ptynu nie nalezy mieszaé z produktami zawierajacymi chlor.

Pojemnosé: 11 butelka, 51 kanister
*wyniki badan zgodnie z normami europejskimi

Wynik badania, liczba Cfu* na powierzchni plytki

Pseudomonas
aeruginosa

Escherichia
coli

Badanie przeprowadzono na ptytkach gresowych podtogowych wg metody opracowanej
do wykonania tego badania.

llos¢ kolonii
A

3

A
1 2 3 4 ads-dni

Dziatanie preparatu w czasie
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Biatystok

ul. Warynskiego 24A,
tel./fax 085 663 50 80
bialystok@daunpol.pl

Bydgoszcz

ul. Przemysfowa 8
tel./fax 052 348 94 73
bydgoszcz@daunpol.pl

Gdynia

ul. Polska 19A

tel. 058 664 08 01
gdynia@daunpol.pl

Katowice

ul. Kosciuszki 227
tel./fax 032 204 52 22
katowice@daunpol.pl

Krakow

ul. tokietka 207 A/1
tel./fax 012 635 14 45
krakow@daunpol.pl

todz

ul. Rewolucji 1905 roku 57/59
tel./fax 042 639 96 08
lodz@daunpol.pl

Poznan

ul. Romana Maya 1
tel./fax 061 87 15 007
poznan@daunpol.pl

Szczecin

ul. Kolumba 4

tel./fax 091 434 56 17
szczecin@daunpol.pl

Warszawa

ul. Staniewicka 5

tel. 022 594 06 00
warszawa@daunpol.pl

Wroctlaw

ul. Koscierzyriska 1A
tel./fax 071 359 15 40
wroclaw@daunpol.pl

Zamos¢é

ul. Zagtoby 10
tel./fax 084 638 31 67
zamosc@daunpol.pl

Zielona Gora

ul. Zabia 2

tel./fax 068 325 70 73
Zielonagora@daunpol.pl

ul. Stz

tel.: 0 22 59




